Таблица 1 - Гарантийные сроки и сроки службы овеществленных результатов терапевтической стоматологической помощи
	Наименование
	Срок гарантии
	Срок службы

	Пломба из цемента (силикатного, силикофосфатного)
	I класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	
	II класс по Блэку
	1 месяц
	1,5 месяца

	
	III класс по Блэку
	1 месяц
	1,5 месяца

	
	IV класс по Блэку
	Нет
	Нет

	Пломба из химического композита «жидкость-порошок»
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	9 месяцев

	
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	9 месяцев

	
	III класс по Блэку
	6 месяцев
	9 месяцев

	
	IV класс по Блэку
	6 месяцев
	9 месяцев

	
	V класс по Блэку
	6 месяцев
	9 месяцев

	Пломба из химического композита «паста-паста»
	I, II, III, IV,V классы по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	пломба из композита светового отверждения
	I класс по Блэку
	1 год
	2 года

	
	II класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года

	
	III,IV,V класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года


 
Примечания:
1. Указанные сроки гарантии и сроки службы рекомендованы для пациентов с единичным кариесом и компенсированным стабилизированным течение кариеса.
2. При КПУ зубов 13-18 сроки сокращаются на 30%;
3. При КПУ > 18 сроки сокращаются на 50%;
4. При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки сокращаются на 70%.
      5. При нарушении графиков профилактических осмотров, гигиенических визитов предусмотренных планом лечения гарантия аннулируется.
      6. При невыполнении рекомендованного плана лечения, сроки гарантии и сроки службы не устанавливаются.
 
Таблица 2 - - Гарантийные сроки и сроки службы овеществленных результатов ортопедической стоматологической помощи
	наименование
	Срок гарантии
	Срок службы

	Вкладки
	Из металла
	1 год
	2 года

	
	Из металлокерамики
	1 год
	2 года

	
	Из фарфора
	1 год
	2 года

	Виниры
	 
	9 месяцев
	1,5 года

	Коронки
	Из пластмассы
	1 месяц
	2 месяца

	
	Из металлокерамики, CAD/CAM
	1 год
	2 года

	
	штампованные
	Из стали
	6 месяцев
	1 год

	
	
	Из серебряно-палладиевого сплава
	6 месяцев
	1 год

	
	
	Из золота
	6 месяцев
	1 год

	
	Штампованные с пластмассовой облицовкой
	Из стали
	6 месяцев
	1 год

	
	
	Из серебряно-палладиевого сплава
	6 месяцев
	1 год

	
	
	Из золота
	6 месяцев
	1 год

	
	Цельнолитые
	Из КХС
	1 год
	2 года

	
	
	Из серебряно-паладиевого сплава
	1 год
	2 года

	
	
	Из золота
	1 год
	1 год

	
	Цельнолитые с облицовкой
	6 месяцев
	1 год

	Мостовидные протезы
	паяные
	Из стали
	6 месяцев
	1 год

	
	
	Из серебряно-палладиевого сплава
	6 месяцев
	1 год

	
	
	Из золота
	6 месяцев
	1 год

	
	Из металлокерамики
	1 год
	2 года
 

	Бюгельные протезы
	1 год
	2 года

	Пластиночные протезы (акриловая пластмасса, полиамидный материал Deflex)
	Частичные съемные
	3 месяца
	6 месяцев

	
	Полные съемные
	3 месяца
	6 месяцев

	Напыление
	3 месяца
	6 месяцев


Примечания:
1. При неудовлетворительной гигиене полости рта указанные сроки гарантии и сроки службы сокращаются на 50%.
2. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется
3. При протезировании на имплантаты сроки гарантии и сроки службы определяются в соответствии с конструкцией протеза и общим состоянием организма. При наличии у пациента системных заболеваний гарантии не предоставляются.
4. При невыполнении рекомендованного плана лечения, сроки гарантии и сроки службы не устанавливаются.
5. В период срока гарантии и срока службы перебазировки съемных протезов осуществляется на возмездной основе.
 
2.3. Гарантийные сроки и сроки службы при проведении имплантации зубов (хирургический этап)
Таблица 3- Гарантийные сроки и сроки службы при проведении имплантации зубов (хирургический этап)
	наименование
	Срок гарантии
	Срок службы

	Операция по установке зубного имплантата
	1 год
	5 лет


 
Гарантийные обязательства распространяются на операцию по имплантации при соблюдении следующих условий:
- проведение комплексного лечения, в том числе протезирования на имплантатах, осуществленное специалистами ГАУЗ КО «КГКСП № 1»;
- строгое соблюдение постоперационного режима в соответствии с рекомендациями врача;
- проведение профессиональной гигиены один раз в шесть месяцев;
- отказ от курения как во время лечения, так и весь последующий период.
 
Таблица 4 - Гарантийные сроки и сроки службы в детской терапевтической стоматологии
	№п/п
	наименование
	Срок гарантии
	Срок службы

	1.
	Временный прикус (с 3х лет)

	1.1.
	Пломба из СИЦ химического отверждения

	1.1.1
	I класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.1.2
	II класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	1.1.3
	III класс по Блэку
	0,5 месяца
	1 месяц

	1.1.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	1.1.5
	V класс по Блэку
	1.5 месяца
	3 месяца

	1.2.
	Пломба из СИЦ светового отверждения

	1.2.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	1.2.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.2.3
	III класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	1.2.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	1.2.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.3.
	Пломба из компомера
	 
	 

	1.3.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	1.3.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.3.3
	III класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	1.3.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	1.3.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.4
	Пломба из химического композита (жидкость-порошок)

	1.4.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	1.4.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.4.3
	III класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	1.4.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	1.4.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.5
	Пломба из химического композита

	1.5.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	1.5.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.5.3
	III класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	1.5.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	1.5.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.6.
	Пломба из композита светового отверждения

	1.6.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	1.6.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	1.6.3
	III класс по Блэку
	1,5 месяца
	3 месяца

	1.6.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	1.6.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2
	Сменный прикус (временные зубы)

	2.1
	Пломба из СИЦ химического отверждения

	2.1.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	2.1.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.1.3
	III класс по Блэку
	1.5 месяца
	3 месяца

	2.1.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	2.15
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.2.
	Пломба из СИЦ светового отверждения

	2.2.1
	I класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года

	2.2.2
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	2.2.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.2.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	2.2.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.3.
	Пломба из компомера

	2.3.1
	I класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года

	2.3.2
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	6 месяцев

	2.3.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.3.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	2.3.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.4.
	Пломба из химического композита (жидкость-порошок)

	2.4.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	2.4.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.4.3
	III класс по Блэку
	1.5 месяца
	3 месяца

	2.4.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	2.4.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.5.
	Пломба из химического композита (паста-паста)

	2.5.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	2.5.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.5.3
	III класс по Блэку
	1.5 месяца
	3 месяца

	2.5.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	2.5.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	2.6.
	Пломба из композита светового отверждения

	2.6.1
	I класс по Блэку
	1 год
	2 года

	2.6.2
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	6 месяцев

	2.6.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	3 месяца

	2.6.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	2.6.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.
	Постоянные зубы у детей, находящиеся на стадии окончательной минерализации эмали (в течение 4х лет после прорезывания)

	3.1.
	Пломба из СИЦ химического отверждения

	3.1.1
	I класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.1.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.1.3
	III класс по Блэку
	1.5 месяца
	3 месяца

	3.1.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	3.1.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.2
	Пломба из СИЦ светового отверждения

	3.2.1
	I класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года

	3.2.2.
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.2.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.2.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	3.2.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.3.
	Пломба из компомера

	3.3.1
	I класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года

	3.3.2
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.3.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.3.4
	IV класс по Блэку
	нет
	нет

	3.3.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.4
	Пломба из химического композита (жидкость-порошок)

	3.4.1
	I класс по Блэку
	6месяцев
	9 месяцев

	3.4.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	5 месяцев

	3.4.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	5 месяцев

	3.4.4
	IV класс по Блэку
	3 месяца
	5 месяцев

	3.4.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	5 месяцев

	3.4.6
	Пломба с анкерными, стекловолоконными штифтами
	6 месяцев
	9 месяцев

	3.5.
	Пломба из химического композита (паста-паста)

	3.5.1
	I класс по Блэку
	6месяцев
	1 год

	3.5.2
	II класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.5.3
	III класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.5.4
	IV класс по Блэку
	3 месяца
	6 месяцев

	3.5.5
	V класс по Блэку
	3 месяца
	3 месяцев

	3.5.6
	Пломба с анкерными, стекловолоконными штифтами
	6 месяцев
	1 год

	3.6
	Пломба из композита светового отверждения

	3.6.1
	I класс по Блэку
	9 месяцев
	1,5 года

	3.6.2
	II класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.6.3
	III класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.6.4
	IV класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.6.5
	V класс по Блэку
	6 месяцев
	1 год

	3.6.6
	Пломба с анкерными, стекловолоконными штифтами
	9 месяцев
	1,5 года
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